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Análise de Metal de Soldadura

Mn Mo C Si

1.08 % 0.48 % 0.09 % 0.14 %

Aprovações: CE, EN 13479, DB, 52.039.06, VdTÜV, 12103, NAKS/HAKC, CZ, 3.0, 4,0, 5.0 mm,
NAKS/HAKC, CZ, 3.0, 4.0, 5.0 mm

Classificações: SFA/AWS A5.23, EA2, Wire Electrode, EN ISO 14171-A, S2Mo, Wire Electrode,
EN ISO 24598-A, S S Mo, Wire Electrode

Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.


